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Manchester

COLCHAO COM BOX SOMMIER

Revestimento

Malha 100% Poliéster Gramatura:
300g/m2

Tratamento anti dcaro no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 130g/m2 Tratamento
anti dcaro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 02 lamina de Espuma
convencional Densidade 23 Kg/m3 De
10 15mm e manta de Acrilon de
300g/m2 01e Tecido Néo Tecido 60
g/m2

FAIXA: 01 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 15mm e Tecido Néo Tecido 60
g/m2.
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COLCHAO COM BOX SOMMIER “

Revestimento

Malha 100% Poliéster Gramatura:
400g/m2

Tratamento anti dcaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 67% Poliéster e 33%
polipropileno Gramatura: 200g/m2..

Agulhamento:

CAPA: 02 lamina de Espuma
convencional Densidade 23 Kg/m3 De
10 15mm e manta de Acrilon de
300g/m2 01e Tecido Nao Tecido 60
g/m2

FAIXA: 01 aminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 15mm e Tecido Néo Tecido 60
g/m2.

langer

Estofamento Superior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
©m5009/m2 .

01amina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 20mm.
011amina de Espuma Viscoeldstica
Densidade 34Kg/m3 de 40mm.
011amina de Espuma Convencional
Densidade 45 Kg/m3 de 60mm.

Estofamento Inferior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
©m5009/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 20mm.
01amina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m3 de 40mm.

Base:
Em Madeira maciga revestida com

Estofamento Superior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
©m5009/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 28 Kg/m3 de 30mm.
011amina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 30mm.
071&mina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 40mm.

Estofamento Inferior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
om5009/m2 .

071&mina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m3 de 120mm.

Base:

Em Madeira maciga revestida com
tecido 100% Poliéster, com
Tratamentos anti cupim e anti mofo.

COLCHAO COM BOX SOMMIER

Revestimento

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 180g/m2 Tratamento
anti dcaro no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70g/m?2 Tratamento anti
dcaro no tecido.

Agulhamento:

CAPA: 02 lamina de Espuma
convencional Densidade 23 Kg/m3 De
15mm Tecido Nao Tecido 60 g/m2
FAIXA: 01 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 10mm e Tecido Nao Tecido 15
g/m2.

Libre

Estofamento Superior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
com500g/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 28 Kg/m3 de 30mm.

Estofamento Inferior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
com500g/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m3 de 30mm.

Base:

Em Madeira macica revestida com
tecido 100% Poliéster, com
Tratamentos anti cupim e anti mofo.
E secagem em estufa.
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COLCHAO COM BOX SOMMIER

= Revestimento

Tecido Plano 55% Poliéster e 45%
polipropileno Gramatura:
124,299/m2 Tratamento anti dcaro
no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 180g/m2 Tratamento
anti 4caro no tecido.

Agulhamento:

CAPA: 02 lamina de Espuma
convencional Densidade 23 Kg/m3 De
15mm Tecido Nao Tecido 60 g/m2
FAIXA: 01 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 10mm e Tecido Néo Tecido 15
g/m2.

Estofamento:

02 manta de feltro resinado de 3mm
©m5009/m2 .

02 lamina de Espuma Convencional
Densidade 28 Kg/m3 de 30mm.

Base:
Em Madeira maciga revestida com
tecido 100% Poliéster, com

Tratamentos anti cupim e anti mofo. E

secagem em estufa.

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Ensacada.

Bitola Arame Mola: 1,83mm e 2,2mm.
Borda Espuma: Espuma convencional

Densidade 28 de 90mm a 100mm
Suporte Molejo: 120kg

Numero médio de Molas: 220
molas/m2
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tecido 100% Poliéster, com
Tratamentos anti cupim e anti mofo. E
secagem em estufa.

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Bonnell.

Bitola Arame Mola: 2,2mm

Borda Espuma: Espuma convencional
Densidade 28 de 90mm a 120mm
Suporte Molejo: 110kg

Numero médio de Molas: 121
molas/m2

Dimensdes:

Altura Colchdo: 37cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 9cm
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Esecagem em estufa.

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Bonnell.

Bitola Arame Mola: 2,2mm

Borda Espuma: Espuma convencional
Densidade 28 de 90mma 120mm
Suporte Molejo: 110kg

Numero médio de Molas: 121
molas/m2

Dimensbes:

Altura Colchdo: 42cm
Alturada Base: 24cm
Altura dos Pés: 9cm

MOLEIO FETamm i
ENSACADO [LSILL F2eses

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Ensacada.

Bitola Arame Mola: 1,83mm e 2,2mm.
Borda Espuma: Espuma convencional
Densidade 28 de 90mma 100mm
Suporte Molejo: 120kg

Numero médio de Molas: 220
molas/m2

Dimensdes:
Altura Colchdo: 24cm
Altura da Base: 24cm ou 30cm

MOLEJO
ENSACADO

ALTURATOTAL [
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Dimensbes:

Altura Colchdo: 28cm
Alturada Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm



Lotus
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COLCHAO COM BOX SOMMIER

Revestimento

Tecido Plano 55% Poliéster e 45%
polipropileno Gramatura: 130 ¢/m2
Tratamento anti dcaro no tecido

Faixa Lateral:
Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 170g/m2

Agulhamento:

CAPA: 02 lamina de Espuma
convencional Densidade 23 Kg/m3 De
15mm Tecido Néo Tecido 60 g/m2
FAIXA: 01 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 10mm e Tecido Néo Tecido 15
g/m2.

Estofamento:

02 manta de feltro resinado de 3mm
om500¢/m2 .

02lamina de Espuma Convencional
Densidade 28 Kg/m3 de 40mm.

Base:
Em Madeira macica revestida com
tecido 100% Poliéster, com

Tratamentos anti cupim e anti mofo. E

secagem em estufa.

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Ensacada.

Bitola Arame Mola: 1,83mm e 2,2mm.
Borda Espuma: Espuma convencional

Densidade 28 de 90mma 100mm
Suporte Molejo: 120kg

Numero médio de Molas: 220
molas/m2

Manhattan e

COLCHAO COM BOX SOMMIER

Revestimento

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 180g/m2 Tratamento
anti dcaro no tecido.

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70g/m2
Tratamento anti dcaro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 01amina de Espuma
Viscoeldstica Densidade 34 Kg/m3 De
20mm Tecido Nao Tecido 60 g/m2
FAIXA: 01 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 15mm e Tecido Nao Tecido 15
g/m2.

Estofamento Superior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
om500¢/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 28 Kg/m3 de 50mm

Estofamento Inferior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
om500¢/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m3 de 80mm.

Base:
Em Madeira macica revestida com
tecido 100% Poliéster, com

Tratamentos anti cupim e anti mofo. E

secagem em estufa.

New York e

COLCHAO COM BOX SOMMIER

Revestimento

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 215¢/m2 Tratamento
anti dcaro no tecido.

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 154g/m2 Tratamento
anti daro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 02 lamina de Espuma
convencional Densidade 23 Kg/m3 De
10mm e manta de Acrilon de 300
¢/m2 01e Tecido Nao Tecido 60
¢/m2

FAIXA: 01 ldminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 15mm e Tecido Néo Tecido 60
g/m2.

Estofamento Superior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
om500¢/m2 .

011amina de Espuma Convencional
Densidade 28 Kg/m3 de 20mm.
071amina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 30mm.
071amina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 40mm

Estofamento Inferior:

01 manta de feltro resinado de 3mm
om500¢/m2 .

071amina de Espuma Convencional
Densidade 20 Kg/m3 de 60mm.

Base:

Em Madeira macica revestida com
tecido 100% Poliéster, com
Tratamentos anti cupim e anti mofo.

lenerife e

COLCHAO COM BOX SOMMIER

Revestimento

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70g/m2
Tratamento anti dcaro no tecido.

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70g/m2
Tratamento anti dcaro no tecido.

Agulhamento:

CAPA: 011amina de Espuma
convencional Densidade 20 Kg/m3 De
15mm Tecido N&o Tecido 60 g/m2
FAIXA: 01 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20 Kg/m3
de 10mm e Tecido Nao Tecido 15
g/m2.

Estofamento:

04manta de feltro resinado de 3mm
om500¢/m2 .

02lamina de Espuma Convencional
Densidade 26 Kg/m3 de 20mm.

Base:
Em Madeira macica revestida com
tecido 100% Poliéster, com

Tratamentos anti cupim e anti mofo. E

secagem em estufa.

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Ensacada.

Bitola Arame Mola: 1,83mm.
Bitola Arame Quadro: 4,5mm
Suporte Molejo: 120kg
Numero médio de Molas: 233
molas/m2

MOLEJO [aAmD s
ENSACADO LIy 1oeses:

Dimensdes:
Altura Colchdo: 30cm
Altura da Base: 24cm ou 30cm

MOLEJO FEoAz i
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Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Ensacada.

Bitola Arame Mola: 1,83mme
2,2mm.

Borda Espuma: Espuma
convencional Densidade 28 de
90mma 100mm

Suporte Molejo: 120kg
Numero médio de Molas: 220
molas/m2

Dimensdes:

Altura Colchdo: 32cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

MOLEJO oA i
ENSACADO [ZEA[H LY 12MmesES

E secagem em estufa.

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Ensacada.

Bitola Arame Mola: 1,83mme
2,2mm.

Borda Espuma: Espuma
convencional Densidade 28 de
90mm a 100mm

Suporte Molejo: 120kg
Numero médio de Molas: 220
molas/m2

Dimensdes:

Altura Colchdo: 35em
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

MOLEJO
ENSACADO

ALTURATOTAL [Ty
61 cm RS
Dimensdes:

Altura Colchdo: 24cm
Altura da Base: 24cm ou 30cm
Altura dos Pés: 13cm



